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cevreye verdigl zararlarin insanlara ve dogaya etkisi bizi bu

tillen fikirler 1sitma ve sogutma alaninda kullanilan enerji tii-

sinda binalarin dis kaplamasinda kullanilan farkli renklerin

erjisinin kullanimi artirarak 1s1 yalitimindan tasarruf etmek-
1zde yazlar1 binalarin serin tutulmasinda ve kislar1 sicak tu-

sel hem ekonomik anlamda yararli olacaginin kanaatindeyiz.

Yontem:
YAZ DUZENEGI ve KIS DUZENEGI

Oncelikle 78x78 dlciilerindeki tahta kare masanin iizerine 35 c¢cm yaricapli bir cember cizilmistir. Ist
iletkenliginin daha rahat gozlenebilmesi amaciyla sac levhalardan yapilmis sekiz bina maketi sanayide :*?;z;.\ |

endustriyel boya ile sekiz farkli renge boyanmistir.(Beyaz, Pembe, Turuncu, Bordo, Siyah, A¢ik

Kahverengi, Mavi, Sar1) Bu ¢emberin tizerine merkezinde 151k kaynagi olacak sekilde esit araliklarla
sac levhalardan yapilmis bina maketleri yerlestirilmistir. Merkeze koyulacak 151k kaynaginin diizenegi "%
hazirlanmistir. Porselen duy ticlii kabloya baglanmastir, 150 Watt giiciindeki ampul porselen duya g
takilmistir. Masanin, deney diizeneginin etrafi 1s1 kaybini1 onlemek amaciyla aliiminyum levhalarla
kaplanmistir. Odanin sicakligi odada bulunan metallerden alinan Ol¢iilerle tespit edilmis ve sabit
oldugundan emin olunmustur. Odadaki metaller ve sacdan yapilmis bina maketler1 elektronik termo-
metre 1le 19°C olarak ol¢uilmiistir. Tiim bina maketlerinin sicakliklarinin da oda sicakligina esit olduklarindan emin olunduktan sonra deney

baslatilmistir. Kis diizeneginde ise ayni islem oda sicakligi 17°C iken yapilmuastur.
Sonuclar ve Bulgular:

Iki diizenekte de absorbsiyon ve yansitma kurallarina gote tutarli sonuclar elde edilmistir. Sonuc olarak farkli renkler farkli oranlarda absorbsiypn
yapmistir ve bu aradaki sicaklik farki da renklerin mevsimlere gore 1s1 yaltimindaki farkliliklarimi kamitlar niteliktedir. Iki farkli diizenek
karsilastirilarak yaz mevsimde az oranda, kis mevsimde yiiksek oranda 1s1 absorbsiyonu yapan renk, enerji olarak bakildiginda 1se ortalama enerjide

ortadaki degere en yakin renk siralanarak, optimum rengin mavi oldugu bulunmustur.
Grafik 1
Grafikte yaz diizeneginde 1., 4., 7., 9., 10., 12., 14,. ve 16. saat dilimlerinde ol¢tilen sicakliklar gosterilmistir. Oda sicakligi 19°C den baslatilmistir

ve 151k kaynagindan gelen 1sinlarin absorbe edilmesiyle maketlerde sicaklik artis1 goriilmektedir.

Yaz Duzeneginde Sicaklik Degerleri
Her maketin renginin farkli olmasi ve boylelikle de absorbe etme ve yansitma degerler1 farkli ol-
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Yaz mevsiminde havalarin sicak olmasindan dolay1 binalarin kaplamasinda 1siy1 daha az absorbe

eden dolayisiyla sicaklik artis1 ve absorbe ettigi enerjinin az oldugu renkler se¢ilmelidir. Deneyimize gore yaz mevsime en uygun renkler beyaz,

pembe; daha sonra turuncu, sari, mavi ; uygun olmayan renkler 1se siyah, ac¢ik kahverengi ve bordodur.

Grafik 2

Grafikte kis duzeneginde 1., 4., 7., 9., 10, 12., 14,. ve 16. saat dilimlerinde Olgiilen sicakliklar Kis Diizeneginde Sicaklik Degerleri
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edilmesiyle maketlerde sicaklik artisi gortilmektedir. Gafige gore renklerdeki sicaklik artislari
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Grafik 3

Grafikte renklerin sicaklik degisimler1 ve yiizey alanlari
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gun renkler sicaklik degisimleri taban alinarak yapilan siralama
Yaz dﬁzenegi i(;in, Esiyah . Eaglkkahverengi w Ebordo > Emavi . Esarl : E
Uygun renkler sirasiyla: mavi, sari, turuncu
KIS dﬁzenegi i(;in, Ebordo o Esiyah :Eac;lkkahverengi > Emavi >Ebeyaz = E,
Uygun renkler sirasiyla ; mavi, sari, turuncudur.

Ortalama enerji degerleri goz onune alindiginda

Enerj1 degerlerinin ortalamasinda yapilan siralama yine sicaklik
manin en agik olacagi gortilmektedir. Bu degerlerin siralamasin
itmetik ortalamasinin alinmasiyla ortaya ¢ikan sonugta en uyg
den de anlasilabilmektedir. Yaz diizenegi 1¢in mavi, turuncu ve ¢

gun oldugundan dolayi, yil boyunca binalarda 1sitma ve sogutm:
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